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Norm /
Ausgabedatum

Titel der Norm oder des Hausverfahrens

1. Mechanisch-technologische Priifungen an metallischen Werkstoffen

und SchweiBverbindungen

1.1 Zugversuche

DIN EN ISO 6892-1
2020-06

Metallische Werkstoffe — Zugversuch - Teill: Prifverfahren bei Raumtemperatur (Methode B)

DIN EN ISO 6892-2
2018-09

Metallische Werkstoffe - Zugversuch-Teil 2: Priifverfahren bei erhdhter Temperatur
(Methode B)

DIN EN ISO 5178
2019-05

Zerstorende Prifung von SchweilRverbindungen an metallischen Werkstoffen - Langszugversuch an
SchweilRgut in SchmelzschweiBverbindungen

DIN EN ISO 4136
2022-09

Zerstorende Prifung von SchweiRverbindungen an metallischen Werkstoffen - Querzugversuch

DIN EN ISO 8496
2014-03

Metallische Werkstoffe — Rohr — Ringzugversuch

ASTM Code IX

Article | QW 150- Tension tests
Article XI QB 150-Tension tests

1.2 Biegepriifung

DIN EN ISO 7438
2021-03

Metallische Werkstoffe - Biegeversuch

DIN ENISO 5173
2023-05

Zerstorende Prifung von Schweiverbindungen an metallischen Werkstoffen - Biegeprifungen

DIN EN ISO 8491
2004-10

Metallische Werkstoffe - Rohr (Rohrabschnitt)-Biegeversuch

DIN EN ISO 8492
2014-03

Metallische Werkstoffe — Rohr - Ringfaltversuch

DIN EN ISO 8493
2004-10

Metallische Werkstoffe — Rohr — Aufweitversuch

DIN EN ISO 8494
2014-03

Metallische Werkstoffe - Rohr - Bérdelversuch

DIN EN ISO 8495
2014-03

Metallische Werkstoffe - Rohr - Ringaufdornversuch

SEP 1390 o
1996-07 AufschweilRbiegeversuch
Article | QW 160- bend tests
ASTM Code IX Article XI QB 160-bend tests
1.3 Druckpriifung
DIN 50106 Prifung metallischer Werkstoffe — Druckversuch
2023-02 ( hier keine Feindehnung)

1.4 Bruchpriifung

DIN EN ISO 9017
2018-04

Zerstorende Prifung von SchweilRverbindungen
an metallischen Werkstoffen — Bruchpriifung

1.5 Kerbschlagbiegepriifung

DIN EN ISO 148-1
2017-05

Metallische Werkstoffe — Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy Teill: Prifverfahren

DIN EN ISO 9016
2022-07

Zerstorende Prifung von Schweiverbindungen
an metallischen Werkstoffen — Kerbschlagbiegeversuch - Probenlage, Kerbrichtung und Beurteilung

ASTM Code IX

Boiler and Pressure Vessel Code
Article I: QW 170 Notch-toughness tests

1.6 Harteprifung

DIN EN ISO 6506-1
2015-02

Metallische Werkstoffe — Hartepriifung nach Brinell — Teil 1: Prifverfahren

DIN EN ISO 6507 - 1
2024-01

Metallische Werkstoffe — Hartepriifung nach Vickers- Teil 1: Prifverfahren
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DIN EN ISO 9015-1
2011-05

Zerstorende Prifung von Schweiverbindungen an metallischen Werkstoffen — Hartepriifung -Teil 1:
Harteprufung an LichtbogenschweilRverbindungen

DIN EN ISO 9015-2
2016-10

Zerstorende Prifung von SchweilRverbindungen an metallischen Werkstoffen — Harteprifung —
Teil 2: Mikrohéarteprifung an Schweillverbindungen

DIN EN ISO 14271
2018-01

WiederstandsschweilRen — Vickers-Hartepriifung von Widerstandspunkt-, Buckel- und
Rollnahtschweiverbindungen

DIN EN ISO 2639
2003-04

Stahl — Bestimmung und Prifung der Einsatzhartungstiefe
(zuriickgezogenen Norm)

DIN EN 10328 Eisen und Stahl — Bestimmung der Einhartungstiefe nach dem Randschichtharten
2005-04 (zuriickgezogenen Norm)

DIN 50190-3 Hartetiefe warmebehandelter Teile — Ermittlung der Nitrierhartetiefe

1979-03 (zuriickgezogenen Norm)

DIN EN ISO 18203
2022-07

Stahl - Bestimmung der Dicke geharteter Randschichten

DIN 50159
2022-06

Metallische Werkstoffe — Harteprifung nach dem UCI-Verfahren

1.7 Schrauben- / Mutternpriifung

DIN EN ISO 10484
2004-10

Aufweitversuch an Muttern

DIN EN ISO 898-1
2013-05

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl-Teil
1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen- Regelgewinde und Feingewinde
Abschnitt 9.2 Zugversuch an fertigen Schrauben
zur Bestimmung
der Zugfestigkeit
Abschnitt 9.3 Zugversuch an fertigen Schrauben
zur Bestimmung
der Bruchverlangerung Asund der
0,0048Dehngrenze Ryt
Abschnitt 9.4 Zugversuch fir Schrauben mit
reduzierter Belastbarkeit
aufgrund der Kopfgestaltung
Abschnitt 9.5 Zugversuch fiir Schrauben mit
Dehnschaft
Abschnitt 9.7 Zugversuch an abgedrehten
Schrauben
Abschnitt 9.9 Harteprifung
Abschnitt 9.14 Kerbschlagbiegeversuch an
spanend hergestellten Proben

DIN EN ISO 898-2
2012-08

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl-
Teil 2:

Muttern mit festgelegten Festigkeitsklassen- Regelgewinde und Feingewinde

Abschnitt 9.2 Harteprifung

DIN EN ISO 3506-1
2020-08

Mechanische Eigenschaften von

Verbindungselementen aus nichtrostenden Stahlen — Teil 1: Schrauben
Abschnitt 7.2.2 Zugfestigkeit

Abschnitt 7.2.3 0,2%-Dehngrenze

Abschnitt 7.2.4 Bruchverlangerung

Abschnitt 7.2.7 Harte

DIN EN ISO 3506-2
2010-04

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stahlen —
Teil 1: Muttern

7.1 Harte

7.2 Prifkraft
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1.8 Betonstahlpriifung

DIN EN ISO 15630-1
2019-05

Stdhle fur die Bewehrung und das Vorspannen von Beton — Priifverfahren —
Teil 1: Bewehrungsstdbe, -walzdraht und —draht

Abschnitt 5 Zugversuch

Abschnitt 6 Biegeversuch

Abschnitt 9 Chemische Analyse

DIN EN ISO 15630-2
2019-05

Stdhle fur die Bewehrung und das Vorspannen von Beton — Priifverfahren —
Teil 2: GeschweiBte Matten

Abschnitt 5 Zugversuch

Abschnitt 6 Biegeversuch

Abschnitt 7 Scherversuch

1.9 sonstige Priifungen

GieRereiwesen — Gusseisen mit Lamellengraphit

2&?;’;11561 Abschnitt 9.1 Zugversuch
Abschnitt 9.2 Brinellharteprifung
GielRereiwesen — Temperguss
DIN EN 1562 Abschnitt 9.1 Zugversuch
2019-06 Abschnitt 9.2 0,2%-Dehngrenze
Abschnitt 9.3 Brinellharteprifung
Abschnitt 9.4 Kerbschlagbiegeversuch
GieRereiwesen — Gusseisen mit Kugelgraphit
DIN EN 1563 2322:::2 g; E:i\alsecr:\lljacghbiegeversuch
2019-04

Abschnitt 9.3 Harteprifung
Abschnitt 9.4 Untersuchung der Graphitausbildung und des Grundgefliges

DIN EN ISO 10447
2015-05

WiderstandsschweifRen- Schal-, Meilel- und Keilprifung von Widerstandspunkt- und
BuckelschweilRverbindungen

2. Metallographische Untersuchungen

DIN EN1S0 643 Stahl-Mikrographische Bestimmung der scheinbaren KorngréRe

2020-06

DIN 50602 Mikroskopische Priifung von Edelstdhlen auf nichtmetallische Einschliisse mit Bildreihen
1985-09 ( zuriickgezogene Norm)

DIN EN ISO 17639
2022-05

Zerstorende Prifung von SchweiRverbindungen an metallischen Werkstoffen — Makroskopische
und mikroskopische Untersuchungen von Schweilnahten

DIN EN ISO 945-1
2019-10

Mikrostruktur von Gusseisen-Teil 1: Graphitklassifizierung durch visuelle Auswertung

DIN 54150 Zerstorungsfreie Prifung — Abdruckverfahren fir die Oberflachenprifung (Replica-Technik)
1997-08 ( zuriickgezogene Norm)
';312/' El12 Bestimmung der mittleren KorngréRRe

DIN EN ISO 10247
2017-09

Metallographische Priifung des Gehaltes nichtmetallischer Einschliisse in Stahlen mit Bildreihen;
Deutsche Fassung

I1SO 3057 Zerstorungsfreie Priifung - Metallographische Replica-Technik fiir die Oberflachenprifung
1998-03
3. Chemische Untersuchungen von metallischen Werkstoffen
DIN EN 15079 Kupfer und Kupferlegierungen- Analyse durch optische Emissionsspektrometrie mit Funkenanregung
2015-07 (F-OES)
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4. Zerstorungsfreie Priifungen an metallischen Werkstoffen und SchweiRverbindungen

4.1 Ultraschallpriifung

DIN EN ISO 16810
2014-07

Zerstorungsfreie Priifung — Ultraschallprifung — Allgemeine Grundsatze

DIN EN ISO 16823
2014-07

Zerstorungsfreie Prifung — Ultraschallpriifung — Durchschallungstechnik

DIN EN ISO 16826
2014-06

Zerstorungsfreie Priifung — Ultraschallprifung — Prifung auf Inhomogenitaten senkrecht zur
Oberflache

DIN EN ISO 17640
2019-02

Zerstorungsfreie Priifung von SchweiBverbindungen — Ultraschallpriifung — Techniken, Priifklassen und
Bewertung

DIN EN ISO 22825
2018-02

Zerstorungsfreie Prifung von SchweiBverbindungen — Ultraschallprifung —Priifung von
SchweiBverbindungen an austenitischen Stahlen und Nickellegierungen

DIN EN 10160
1999-09

Ultraschallprifung von Flacherzeugnissen aus Stahl mit einer Dicke groRer oder gleich 6 mm
(Reflexionsverfahren)

DIN EN 10228-3

Zerstorungsfreie Priifung von Schmiedestiicken aus Stahl — Teil 3: Ultraschallpriifung von

2016-10 Schmiedestlicken aus ferritischem oder martensitischem Stahl
DIN EN 10228-4 Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl — Teil 4: Ultraschallpriifung von
2016-10 Schmiedestlicken aus austenitischem oder austenitisch — ferritischem nicht rostenden Stahl

DIN EN ISO 10893-10
2020-10

Zerstorungsfreie Prifung von Stahlrohren — Teil 10: Automatisierte Ultraschallpriifung nahtloser und
geschweilter Stahlrohre Gber den gesamten Rohrumfang zum Nachweis von Unvollkommenheiten in
Langs- und/oder Querrichtung

DIN EN ISO 10893-8
2020-10

Zerstorungsfreie Priifung von Stahlrohren -Teil 8: Automatisierte Ultraschallpriifung nahtloser und
geschweilSter Stahlrohre zum Nachweis von Dopplungen (hier nicht automatisch)

DIN EN 10306 Eisen und Stahl — Ultraschallpriifung von H-Profilen

2002-04 mit parallelen Flanschen und IPE — Profilen

DIN EN 10308 Zerstorungsfreie Priifung — Ultraschallprifung von Staben aus Stahl

2002-03

2(%5_3612680-1 GieRereiwesen — Ultraschallpriifung — Teil 1: Stahlgussstiicke fiir allgemeine Verwendung
2&%;2612680-2 GieRereiwesen — Ultraschallpriifung — Teil 2: Stahlgussstiicke fiir hoch beanspruchte Bauteile
223;2212680-3 GieRereiwesen — Ultraschallprifung — Teil 3: Gussstiicke aus Gusseisen mit Kugelgraphit

DGZfP -Richtlinie US1
1998-08

Richtlinie Dickenmessung mit Ultraschall

igl;;)-7122 Ultraschallgepriiftes Grobblech — Technische Lieferbedingungen

SEP 1914 .. . .. . N . u
1983-08 Zerstorungsfreie Priifung von schmelzgeschweiRten Nahten an Rohren aus nicht rostenden Stahlen
SEP 1915 .. -

1994-09 Ultraschallpriifung von Stahlrohren auf Langsfehler

igzgl_gllf Zerstorungsfreie Prifung schmelzgeschweilSter ferritischer Stahlrohre

SEP 1917 .. . .. . - «

1994-09 Zerstorungsfreie Priifung pressgeschweiBter Rohre aus ferritischen Stahlen

SEP 1918 .

1992-01 Ultraschallpriifung von Stahlrohren auf Querfehler

SEP 1920 .. . -

1984-12 Ultraschallprifung von gewalztem Halbzeug auf innere Werkstoffungédnzen

SEP 1922 .. .. .

198507 Ultraschallpriifung von Gussstlicken aus ferritischem Stahl

SEP 1923 Ultraschallpriifung von Schmiedestiicken aus Stahl mit héheren Anforderungen, insbesondere fiir
2009-02 Bauteile in Turbinen- und Generatorenanlagen

SEP 1924

1989-10

Ultraschallprifung von Gussstiicken aus Gusseisen mit Kugelgraphit
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DIN EN ISO 16809
2020-02

Zerstorungsfreie Prifung- Dickenmessung mit Ultraschall

DVGW-GW 350
2015-06

Schweilverbindungen an Rohrleitungen aus Stahl in der Gas- und Wasserversorgung — Herstellung,
Prifung und Bewertung
(hier: Ultraschallpriifung)

4.2 Durchstrahlungspriifung

DIN EN ISO 5579
2014-04

Zerstorungsfreie Priifung — Durchstrahlungsprifung von metallischen Werkstoffen mit Film und
Rontgen- oder Gammastrahlen — Grundlagen

DIN EN 12681-1

GieRereiwesen — Durchstrahlungsprifung

2018-02 Teil 1: Filmtechnik
DIN EN 12681-2 GieRereiwesen — Durchstrahlungsprifung —
2018-02 Teil 2: Technik mit digitalen Detektoren

DIN EN ISO 17636-1
2022-10

zerstorungsfreie Priifung von SchweiBverbindungen Durchstrahlungsprifung
Teil 1: Rontgen- und Gammastrahlungstechniken
mit Filmen

DIN EN ISO 17636-2
2023-05

Zerstorungsfreie Prifung von SchweiBverbindungen — Durchstrahlungsprifung
Teil 2: Rontgen- und Gammastrahlungstechniken mit digitalen Detektoren

4.3 Magnetpulverpriifung

DIN EN ISO 9934-1
2017-03

Zerstorungsfreie Priifung — Magnetpulverprifung — Teil 1: Allgemeine Grundlagen

DIN EN 1369
2013-01

GielRereiwesen - Magnetpulverprifung

DIN EN ISO 17638
2017-03

Zerstorungsfreie Prifung von SchweiBverbindungen - Magnetpulverprifung

DIN EN 10228-1
2016-10

Zerstorungsfreie Priifung von Schmiedestiicken aus Stahl - Teil 1: Magnetpulverpriifung

DGZfP-Richtlinie EMO

2005 - 01

Richtlinie Gber die Durchfiihrung von Magnetpulverpriifungen

SEP 1935
1982-06

Oberflachenrissprifung von Gussstiicken aus Stahl - Magnetpulverprifung

4.4 Eindringprifung

DIN EN ISO 3452-1
2022-02

Zerstorungsfreie Prifung - Eindringprifung — Teil 1: Allgemeine Grundlagen

223;221371-1 GieRereiwesen — Eindringprifung - Sand-, Schwerkraftkokillen- und Niederdruckkokillengussstiicke
DIN EN 1371-2 . . L . . .

2015-04 GieRereiwesen — Eindringprifung - FeinguBstiicke

223:_’:010228-2 Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl — Teil 2: Eindringprifung

4.5 Visuelle Priifung

DIN EN ISO 17637
2017-04

Zerstorungsfreie Prifung von SchmelzschweiRverbindungen — Sichtpriifung von
SchmelzschweilRverbindungen

5. Verfahrensiibergreifende Normen und Regelwerke

DIN EN ISO 17635
2017-04

Zerstorungsfreie Priifung von SchweiRverbindungen - Allgemeine Regeln fiir metallische Werkstoffe

AD2000 HP 5/3
Anlage 1
2020-12

Zerstorungsfreie Prifung der Schweilverbindungen — Verfahrenstechnische Mindestanforderungen fir
die zerstorungsfreien Prifverfahren

(nicht gelenkte Kopie)




